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OBERFLÄCHENBEWERTUNG

Bandbreite Abtragswert 10 - 35 µm

Optische Prüfung

BANDBREITE RAUIGKEITSMESSUNG

Mittenrauwert Ra Bis 0,1 µm

RZ 0,6 - 1,5 µm

BEHÄLTER INNENPOLITUR VOLUMEN IN L

Maximales Fassungsvermögen 2.000

TAUCHPOLITUR 
(INNEN & AUSSEN)

LÄNGE 
IN MM

BREITE 
IN MM

HÖHE 
IN MM

Max. Bauteil 
Dimension Bad 1 2.000 1.100 1.200

Max. Bauteil
Dimension Bad 2 1.200 600 2.200

BEHÄLTER INNENPOLITUR MIT 
DREHVORRICHTUNG

VOLUMEN IN L

Maximales Fassungsvermögen 5.000


